RESTAURIERUNGSLEXIKON (140) STRAHLEN MIT EIS
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Zum Strahlen eignet sich alles, was abrasiv wirkt: von Sand tiber Glas bis
hin zu Nussschalen. Einen besonders attraktiven Vorteil bietet Trockeneis.

ES KLINGT NACH dem Stein der
Weisen. Endlich ein Strahlgut, das
Oberflichen nicht in ihrer Struktur
verindert oder noch nach getaner
Arbeit tiberall zu finden ist, wo es stort
oder gar zerstort - die Motorenbauer
kennen dies zur Gentige.

Trockeneis heifdt das Zaubermittel.
Es besteht aus reinem Kohlendioxid,
gewonnen wird es aus Luft. Und dahin
verfliichtigt es sich nach seinem Ein-
satz wieder. Im kalten Zustand, bei
rund minus 80 Grad, ist das Gas je-
doch fest und hart.

Seine Wirkung beim Reinigen und
Entschichten beruht auf einer Kom-
bination verschiedener physikalischer
Effekte. Zum einen besitzen die Eis-
partikel wie jeder Feststoff abrasive
Eigenschaften. Druckluft beschleunigt
die Pellets nahezu auf Schallgeschwin-
digkeit. Je nach Einsatzgebiet sind zwi-
schen zwei bis zwolf Bar Druck notig.
Durch Mahlen oder Splitten des
Trockeneises zu feinem Pulver lisst
sich die abrasive Kraft jedoch nahezu
auf null reduzieren.

Dann ist das Eis auf seine origi-
niire Funktion beschrinkt: Durch das
schockartige Unterkiihlen versproden
die beschossenen Beschichtungen.
Risse entstehen, feinste Eispartikel
dringen ¢in und verdampfen an der -
gemessen an der eigenen Temperatur
- viel wirmeren Oberfliche.

Dieser plotzliche Uibergang in den
gasformigen Zustand, Sublimation ge-
nannt, ist mit einer blitzartigen Volu-
menzunahme um rund das 700-fache

verbunden. Mikroexplosionen spren-
gen Dreck, Unterbodenschutz oder
durch die Kilte erstarrtes Wachs und
Klebstoff von ihrem Untergund frei.
Hat der Anwender Erfahrung mit
den wichtigen Parametern Luftdruck,
Pelletgrofie und Eismenge, lassen sich
mit diesem Verfahren Schichten ver-
schiedener Konsistenz voneinander
sauber trennen. Der Umkehrschluss
gilt allerdings auch: Metall lisst sich
nicht von Metall trennen, auch nicht,
wenn es als Eisenoxid - kurz: Rost -
vorliegt. So gut das Trockeneis-Strah-
len zum Entschichten geignet ist, so
wenig funktioniert es beim Entrosten.
Diese Eigenschaft ist dennoch be-
merkenswert. Denn als Strahlmittel
zerstort Trockeneis die schiitzende
Walzhaut des Eisenblechs nicht. Auch

bei Aluminium bleibt die wichtige
Oxidationsschicht bestehen.

Leider ist die Schlussfolgerung, das
Verfahren sei die ideale Entlackungs-
methode, in der Praxis nur einge-
schrinkt giiltig. Oft kostet es schlicht
zu viel Zeit, um fest haftende Ein-
brennlacke vom Blech zu lésen. Klar-
heit iiber den im Einzelfall zu kalku-
lierenden Aufwand gibt nur ein Test.
Gut geeignet ist Trockeneis jedoch,
um Kunstoffe wie GFK oder Alumini-
um von einer Lackschicht zu befreien.
Speziell auf Kunststoff sitzt der Lack
meist weniger fest.

Doch neben dem schonenden
Entfernen von Unterbodenschutz,
Wachsen und Klebstoffen, die weder
Demontage von Gummis oder Schliu-
chen erfordert, bietet die Trockeneis-
technik auch beim Reinigen mecha-
nischer Komponenten unschlagbare
Vorteile. Verkokungen und andere fest
haftenden Ruckstinde an Motoren-
teilen entfernt Trockeneis griindlich
und ohne das Risiko von Strahlmittel-
resten, die sich so gern in Schlitzen,
Kanilen und sonstigen unzuging-
lichen Stellen festsetzen. Selbst sorg-
filtiges Spiilen bietet hier bekannter-
maRen keine letzte Garantie.

So ist das gefrorene Gas ideal zum
Reinigen, oft eignet es sich auch zum
Entfernen von Beschichtungen. Ein All-
round-Ersatz fiir andere Strahlmittel
kann es jedoch nicht sein.
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Das Trockeneis-Strahlen wird seit ;
geraumer Zeit in der Industrierei-
nigung eingesetzt. Schaltschranke
und Maschinen aller Art, insbeson-
dere im Lebensmittelbereich, lassen !
sich so reinigen, ohne dass abra-
sives oder toxisches Fremdmaterial
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eingebracht wird. Seit kurzem leistet
Carblast den Transfer dieses Know-
hows auf Anwendungen an Old-
timern (www.carblast.de, Telefon
030/28094300, mit Niederlassun-
gen in Berlin, Hamburg, Disseldorf
und Stuttgart). Auftrige werden

nach Aufwand berechnet, die Kosten
liegen mit 200 bis 250 Euro pro
Strahistunde sehr hoch - die notige
Technik ist teuer, das Eis ebenfalls.
Als weiterer Anbieter offeriert
die Firma Clean Tech Service (www.
cleantechservice.de) ihre Dienste.

Schonend und sehr sicher ldst Trockeneis
alle Formen von Ablagerungen aus Motoren



= Beim Arbeiten mit

Trockeneis bleibt
kein Strahlgut zuriick,
J| denn es verfliichtigt

| sich zu Gas. Das
ahgetragene Material
jedoch, zum Beispiel
bitumindser Unter-
bodenschutz, zerféllt
beim Strahlen zu
kleinen Fragmenten.
Sorgféltines Abkleben
vor dem Start ist
deshalb wichtig

Strahlanlagen fiir die
minus 80 Grad kalten
Trockeneis-Pellets
gibt es schon langer,
doch erst die aktuelle
Gerdtegeneration
funktioniert relativ
zuverldssig. Mit iiber
20000 Euro - plus
Kompressor! - bleibt
gin solches mobiles
Gerat Spezialisten
vorbehalten

Noch gibt es keine
speziellen Diisensels
fiir den Einsatz an
Automobilen. Jedoch
eignen sich die in
verschiedenen
GroBen offerierten
Flachdiisen sehr gut
zum Entfernen von
Unterbodenschutz.
Ein zuséatzlich gin-
schraubbarer Splitter
ermaoglichl das Zer-
kleinern der Pellets

B Das ist das ideale

Einsatzgehiet fiir
Trockeneis: Ver-

¥ dreckte, mit Unter-
bodenschutz iiber-
zogene Karasserien
- hier ein bereits in

&% den siebziger Jahren
& behandelter Porsche

|| 911 RS. Das vereitelt
i die optische Kontrolle
des Blechs, und mig-
liche Korrosion agiert
im Verborgenen

% Eine Viertelstunde

spater zeigt sich die
Heckpartie wie frisch
vom Werk. Bei rich-
tiger Wahl der Para-
meter - Druck, Eis-
menge und Pelletgrife
- bleibt der unter

der einstigen Schutz-
schicht gelegene Lack
unversehrt erhalten.
Nur bereits vom
Untergrund abgelistes
Material blattert ab

Die Olleitungen Y
liegen beim 911 im
Radhaus, dhnliche

Problemzonen halten ==
alle Klassiker bereit. T 1
Hier hat sich Dreck [

mit Unterbodenschutz [
farmlich verbacken. 5
Mit mechanischen
Methoden oder an-
deren Strahlverfahren
ist eine Riickwand-
lung in den Urzustand
kaum maglich

Nach der Behandlung
mit den Eispellets
zeigt sich die gleiche
Stelle bestechend
sauber. Ob Messing,
Lack oder Gummi; die
Oberildche des Mate-
rials leidet unter dem
Strahlen nicht. Profis
reinigen mit Trocken-
eis sogar das Innere
von Schalischranken
mit feinsten Kabeln
und Anschliissen

Ein gut meinender
Vorhesitzer hatte
sogar die Schweller
des 911 RS mit der
schwarzen Masse
liberziehen lassen.
Kein anderes Ver-
fahren ldst die zweite
Haut so schnell und
sanft wie Trockenels.
Es eignet sich auch
zum lackschonenden
Entfernen von Kleb-
und Dammstoffresten

Hier jedoch stoft das
Trockeneis an seine
Grenzen: Eine klas-
sische Entlackung bis
aufs Blech gelingt
zwar sehr schonend,
weil es die Walzhaut
unversehrt lasst,

ist aber auch zeit-
aufwendig und teuer.
Interessant ist die
Technik hingegen

fiir lackiertes GFK
und Aluminium

Das ist alles, was
nach dem Strahlen
{ibrig bleibt. Beson-
ders hinterhaltig sind
dabei die staubfeinen
Bitumenpartikel, die
iiberall ihre kiebrigen
Spuren hinterlassen.
Das Strahlgut selbst,
die Trockeneis-Pellets
aus CO,, haben sich
dagegen langst
vollstandia in Gas
umgewandelt
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